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1. 材料行业介绍-细分行业

▪ 塑料

▪ 橡胶

▪ 纤维

▪ 涂料/粘合剂

塑料包装材料、卡片

树脂粒子、板材

汽车饰件 电器、开关

文具材料

家装家饰

轮胎 缓冲条、垫圈

天然/合成衣料

建筑涂料、油漆

B货宝石

胶粘剂

饰品包装

http://www.usplastic.com/catalog/product.asp?catalog_name=usplastic&category_name=20327&product_id=9715&
http://www.polymericsystems.com/sealants.htm
http://www.usplastic.com/catalog/category.asp?catalog_name=USPlastic&category_name=24877&Page=1
http://www.usplastic.com/catalog/category.asp?catalog_name=USPlastic&category_name=20369&Page=1
http://www.usplastic.com/catalog/category.asp?catalog_name=USPlastic&category_name=45&Page=1
http://www.usplastic.com/catalog/category.asp?catalog_name=USPlastic&category_name=18633&Page=1
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原料检测

中间产品检测

产品检测

原料/产品是否正常？

成分监控？

未知物剖析 混合物的主要成分？

快速半定量分析？

仪器是否正常？

产品不合格的原因？

1. 材料行业介绍-常见工作
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1)：小型化

2)：功能强大：干涉仪、光源、反射镜

3)：适应各种环境

4) 易于维护：光源、电源、湿度指示、干燥剂、样品仓窗片

5) : 智能附件:自动附件识别、自动参数设置、自动方法优化、预准直、

自动性能诊断

6) : 强大的软件：SPECTA，Qcheck

7) : 定期SPV

2. iS5在化工材料中的卖点
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销售思路

是否有国际或者行业标准？1
• 如果有，遵守标准即可

是否有企业方法或者文献方法？2
• 如果有，可进行参考

样品什么形态？3
• 微量？还是常规样品？

• 固体、液体还是气体？

• 样品测试的条件？（能否破坏、能否加压加温）
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•高灵敏度ATR附件

•定量分析相关附件

⚫ QCheck高精度识别技术

⚫ Specta混合物识别技术

⚫ TQ Analyst定量分析软件

大力提升鉴别能力
全面扩展样品适用范围

操作简单方便快捷

3. 红外光谱全面材料分析检测方案
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3.1 定性分析-快速鉴别不同种类聚合物

ATR 晶体l

压力杆(固体样品时使用)

样品

• 无需样品制备和前处理

• 样品可全部回收使用

• 适合各种液体和固体形态样品

• 采样迅速（半分钟内出数据）

• 数据精确有效

✓快速获得聚合物成分信息

✓鉴别不同种类聚合物

快速获得聚合物的成分信息

鉴别不同种类聚合物
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3.1 定性分析- 玩具中塑化剂快速筛查

100120 toy-1   iTR-Diamond
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• 谱图中绿色标识的典型特征峰表明含

有塑化剂

• 快速鉴定结果

• 样品无损检测

用傅里叶红外鉴定对儿童发育
有伤害的玩具中的塑化剂

NicoletiS5 塑料玩具

塑化剂 婴儿奶嘴

塑化剂是一种高分子材料助剂，通常的物质结
构表现为邻苯二甲酸的酯类化合物，在塑料加
工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容
易加工。研究表明，塑化剂可以引起许多健康
问题，因此欧盟、美国以及其他一些国家已经
开始监管邻苯二甲酸酯类化合物的暴露问题。

http://baike.baidu.com/view/45791.htm
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3.1 定性分析- 玩具中塑化剂快速筛查

用傅里叶红外鉴定对儿童发育有伤
害的玩具中的塑化剂

Omnic Specta专利混合物检索软件

⚫直接分析混合物光谱
⚫得到成分信息

PVC：玩具主成分
DEHP：邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) 

禁止添加
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Ge晶体ATR附件

3.1 定性分析

Ge 晶体用Ge晶体ATR附件对填充炭黑的橡胶进行检测

NicoletiS5 黑色橡胶Ge晶体ATR附件
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3.1 定性分析-氟涂料QC对比识别

用傅里叶红外光谱对氟涂料进行QC
对比识别

NicoletiS5 Ge晶体ATR

氟涂料

1#

2#

通过谱图比对可以看出两批样品成分
不同
30s即可完成谱图测试
操作简单、清洗方便
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3.1 定性分析-QCheck 高精度鉴别纤维成分

用傅里叶红外鉴定进行纺织原料鉴
别

三种物质的谱图形态上非常接近， 很
难区分

• 通过QCheck 高精度识别技术，M 样品
谱图与标准棉纤维谱图的匹配度达98%，
而与竹纤维的匹配度仅为 85%

• QCheck 高精度识别的结果建议未知M 
纤维样品为棉纤维
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3.1 定性分析-液体样品

• 直接将液体滴在ATR表面进行测试

•避免了液体池清洗步骤

•操作简单便捷

ATR附件可以方便直接测试液体样品

直接将液体滴在ATR晶体上进行测试

(Methylthio)acetic acid（巯基乙酸）鉴定

NicoletiS5
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热压膜配件
压片工具

3.2 材料组分的定量分析

TQ Analyst- 定量分析软件

• 化合物鉴定
• 自动优化定量分析模型
• 强大的化学计量学工具
• 直观、简单易用的分析软件
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3.2 定量分析-ABS中丙烯腈AN含量

通过TQ软件进行丙烯腈-丁二烯-苯乙
烯共聚物中丙烯腈含量测试
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3.2 定量分析-聚乙烯里的抗氧剂含量

通过TQ软件进行聚乙烯里的抗氧剂
含量含量测试

抗氧剂的标准曲线

未知样品检测
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3.2 定量分析-ATR聚丙烯中乙烯含量测定

通过ATR附件进行聚丙烯中乙烯含量
测定
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ATR检测 + Omnic TQ定量分析
高灵敏度ATR
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QCheck+Specta

Specta

Qcheck

SPV

Omnic+TQ

材料行业应用总结

原料检测

中间产品检测

产品检测

原料/产品是否正常？

成分监控？

未知物剖析 混合物的主要成分？

快速半定量分析？

仪器是否正常？

产品不合格的原因？
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服务科学，世界领先

Thermo Fisher-分子光谱


