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国内外邻苯二甲酸醋类增塑剂的现状和展望

樊云峰

(化工部化学助剂科技情报中心站
,

太原
,

以买幻2 1)

对邻苯二甲酸醋类增塑剂的国内外现状作了评述
,

并对我国提高 I X r 和高分子量邻苯二甲酸醋类增塑剂的比

例
、

降低 D BP 的比例
、

开发高性能的复合增塑剂提出了积极的建议
。
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国内外生产和消费状况

邻苯二甲酸醋类增塑剂具有成本低
、

增塑

效率高等优点
,

是当今国内外用量最大的一类

增塑剂
,

广泛用于聚氯乙烯和氯乙烯共聚物

中
,

也有少量用于纤维素树脂和橡胶等材料
中

。

现将迸年来国内外邻苯二甲酸醋类增塑剂

的产销情况简述如下 :

l() 美国 美国邻苯二甲酸醋类增塑剂

产量在 19火) 年创历史最高纪录
,

达到 90 .7瓦
,

占增塑剂产量的 80 %
,

其中邻苯二甲酸二辛醋

( I x冲) 的生产在 198 7 年东山再起
,

达到 15
.

6

万 t
,

比 1986 年增长 16%
。

此后
,

】x 卫
,

的产量

一直保持这一水平
,

1望刃年产量为巧 .9反
。

美国增塑剂的市场容量约 73 万 t
,

邻苯二

甲酸醋类约占市场份额的 70 %
。

最景气的品

种是邻苯二 甲酸二异壬醋 (D IN p )
。

因以犯

存在致癌嫌疑
,

其市场由创凶 P 取代的势头已

经出现
。

几年前
,

3个三扭列护裔 U而 o n
Q 面de

、

越il司 一 , g司 和 w R G n K军 公 司放弃增塑剂

生意
,

使 E〔甲的份额有所下降
。

本来 Do p 的

用户认为邻苯二 甲酸线 型醋比 n 困P 更 通

用
,

但线型醋的主要生产商也已退出市场
,

用

户们只能转而选用 D IN p
。

线型醋定价高
,

通

常用于需要特殊性能的场合 (低挥发度
,

良好

的低温柔韧性 )
。

邻苯二甲酸二异癸醋 (侧。 P )

主要用于压延薄膜
、

塑料板材和涂层织物
,

在电

线电缆领域因 PV C 逐渐被淘汰
,

其市场份额已

在逐 步丧失
,

1989 年的销售量为 .8 2 万 仁 只

比 10年前增长 3% [̀刀
。

(2) 日本 日本邻苯二甲酸醋类增塑剂产

消量占增塑剂的 80 % 以上
。

因为消费量高 扫七

量
,

近年的进口量明显高于出口量
。

I力p是主

要品种
,

占增塑剂产销量的 50 % 以上
。

如果把

进 口量计算在内
,

19男〕年 D〔尸的消费量比 19 89

年增长 8% ; 但 由于原料辛醇和苯醉供应 紧

张
,

同期生产量仅增长 1%
。

n 困 P因物理性能

良好
,

已成为仅次于 l x 护的品种创
。

( 3) 西欧 西欧邻苯二甲酸醋类增塑剂消

费量的比例相当高
。

在 198 9年消费的 1伪 万 t

增塑剂中
,

有 50 % 是 D o p
,

40 % 是 D NI p
、

D ID P

和邻苯二甲酸线型醋
。

联邦德国是西欧增塑剂

消费量最高的国家
,

约占 25 % 的份额 ;其次是

意大利
、

法国和英国
。

联邦德国增塑剂产量约

占西欧的 30 %
。

19 89 年
,

联封德国生产】X ) P 20
.

8

万 t
,

D Bp 2
.

3 万 t , D IN p 和 现 E护 .5 4 万 t
,

其它

邻苯二甲酸醋类增塑剂 6
.

1万 lst
。

(4) 中国 我国的邻苯二甲酸醋类增塑剂

的比例较低
,

198 9年产量为 16 2 万 t
,

占增塑剂

总产量的 .66 5%
。

通用品种 刀〔 甲的比例偏低
,

仅占增塑剂产量的 40 % 左右
,

而挥发性较大

的 l〕Bp 占20 % 以上
。

其原 因主要是辛醇供

应紧张
。

也因为 高级 醇难 以得 到
,

侧四 P 和

创旧P 的产量极小
,

年产量总在 1《XX) t 上下徘

徊叹

本文 1(从年 1月 10 日收到
。



现 代 塑 料 加 工 应 用 1卯2年第 4 期

2 品种进展

邻苯二甲酸醋类增塑剂属通用型
,

其生产

技术和应用技术已很成熟
,

目前工业生产的品

种基本上就是塑料工业所需要的
。

近年来
,

消

费者对产品质量要求日益严格
,

促使增塑剂行

业有机会生产高性能的品种
,

尤其是高分子量

增塑剂日益受到重视
。

2 1 内装饰件

汽车内装饰件和屋顶材的涂覆层要求增塑

剂的挥发性要小
。

如果增塑剂易挥发
,

就易起

雾
,

制品老化也快
。

许多国家都已制定了汽车

工业结雾标准
。

目前最适用的增塑剂是中到长

链醇的混合醋
。

除用中等线型的邻苯二 甲酸

c g 一 ; ,
醇醋外

,

用邻苯二甲酸 c s 一 , 2
醇醋也可取

得很好的效果
。

它们的优点是 : 挥发性低
,

低

温柔韧性和耐候性良好
。

埃 克 森 ( xxE on ) 化学公 司的 J ay fle x gl lP

是邻苯二甲酸 c g 一 , ;
醇醋

,

具有挥发性低的优

点
,

可用于汽车内装饰件中
。

另外
,

此产品的

粘度和胶凝温度低
,

加工期间消耗的能量少
。

在荷兰鹿特丹生产后
,

在当地销路很好 1$.7
。

巴斯夫 ( B AS F ) 公司在线型邻苯二甲酸醋

类增塑剂市场中居领先地位
,

其新产品商品牌

号是 翻
a
int of gl oP 这是一种线型邻苯二 甲

酸醋
,

挥发性低
,

低温性能和电性能良好
,

可

与偏苯三酸醋协同用于低起雾性的汽车用 品

中l,o

我国邻苯二甲酸线型醋亦早有生产
,

但品

种尚未系列化
。

.2 2 绝缘体

对于电线和电缆护套
,

耐老化性
、

尤其是耐

热老化性能极为重要
。

因此
,

在过去 10 年里
,

侧叫 P 逐渐取代 了 D o p
,

现在大量使用的品

种则是分子量更高的 D IN P
。

不过
,

对于性能

较低的电缆
,

通常还使用 l x ) p 或 n 困 P ; 对高

性能的 Pv C 绝缘体 ( 105 ℃ 级 )
,

则需要使用偏

苯三酸 c s
和 c l。

直链醇的醋
。

在国际性大企业 中
,

埃克森化学公司是

D IN p和 I卫D p 的主要生产者之一
,

还是为数

不 多的原料 一 产品 一体化企业 之一
。

在亚

洲
,

该公司宣布与南朝鲜钢铁化学公司合资在

南朝鲜成立 K劝sx o n 化学公 司
,

在项浦建设 2

万 t/ a
的增塑剂装置

,

生产 D IN p 和 D IL )P
,

并

以埃克森化学公 司 Ja y fl ex 的商品牌号销售
。

该装置将在 199 2 年投产
,

所需苯醉 由南朝

鲜钢铁化学公司苯醉工厂提供
,

醇 由埃克森公

司在世界各地的醇类产品供应网提供 lq[
。

这表

明
,

南朝鲜和亚洲在高分子量增塑剂的生产和

供应方面已迈出了重要的一步
。

我国目前的 D IN P 和 1卫工)P 的生产能 力

在 2 万 t/ a
以上

。

仅金陵和齐鲁石化公司两套

增 塑剂装 置的 生产 能 力就 达 2 万咖 D NI p

和 D IL )P 及 7
.

2 万 at/ lx 〕p 嶙 单 产 10 万 t/ a

加约 1111
。

但因原料醇不配套
,

高分子量增

塑剂尚未形成生产规模
,

影响了 P v C 电缆的质

量
。

在新产 品方面
,

埃克森和 nA st “ 五 等公 司

都有分子量更高的品种应市
。

主要品种是邻苯

二甲酸二异十一烷基醋 D IU p
、

邻苯二甲酸二

异十二烷基醋和邻苯二甲酸二 (十三烷基 )

醋
。

它们的挥发性极低
,

非常适合高温下具备

高性能的电缆绝缘体使用
。

D I Up 也是通用

增塑剂
,

比 E〔甲 的性能好 7I, 代

高性能复合增塑剂的出现是增塑剂生产和

应用领域的重大进展
,

也是优化成本 /效能比

的捷径
。

埃克森公司生产较低成本的邻苯二甲

酸十一烷基
·

十二烷基醋 ( J
a
yfl ex UD )P 后

,

建议与偏苯三酸三异壬醋 ( aJ 州ex 刀 N rM ) 混

合使用
。

后来
,

该公司进一步推出 Ja y月ex 3呱
其化学成份是 65 % U D P 与 35 % IT N们达 的复合

物
。

将配合此复合物的 vP c 制品于 136 ℃ 热

老化 7 天后
,

制品拉伸强度保留率为 1加%
,

伸

长率保留率 80 %
,

重量损失仅 .5 5%
。

在高性能

的电缆绝缘体中
,

用此产品能极好地替代价格

昂贵的偏苯三酸醋
,

所制制品的挥发性很低
,

电性能
、

耐肥皂水性能良好
、

结雾少 lno



1卯2年第 4 期 现 代 塑 料 加 工 应 用

3 对我国品种结构调整的建议

我国邻苯二甲酸醋类增塑剂的品种比较齐

全
,

生产能力大于需求
,

只是优良品种的 比例

偏低
,

一些专用品种尚未开发
。

建议进行三方

面的品种结构调整
。

a
.

提高 I x 〕p 等优良品种的比例

因为 E旧P 挥发性较大
,

我国塑料行业一般

都不愿 使用
,

国外的用量也很 少
。

建议我国

大幅度降低 D B P 的使用比例
,

利用部份丁醇
,

生产性能良好的邻苯二甲酸丁基
·

大分子基醋

类品种
。

美国孟山都化学公司生产一系列邻苯

二甲酸烷基
·

芳香基醋
,

近年邻苯二甲酸丁
·

节醋

的生产量在 .5 7 万 t a/ 以上
,

还准备从丁醇出发

开发新品种
,

其生产和应用技术可以借鉴
。

LK)P 是国内外用量最大的通用品种
,

建议

我国配套生产更 多的辛醇
,

使 IX )P 生产量能

达到增塑剂产量的 50 % 以上
,

以满足塑料行业

的需求
。

h 增加高分子量品种的产量

我国汽车工业
、

电缆行业和装演业正处于

发展时期
,

对高分子量增塑剂的需求 日益增

多
。

建议尽快配套原料
,

增加线型醋
、

n 困 P
、

D ID p 和 D丁D甲等品种的产量
。

c
.

开发复合品种

加 强应用开发能力
,

根据不 同用户的需

求
,

直接供应复合增塑剂
,

特别是高性能的复

合品种
。

这样可以简化塑料加工行业的配料工

作
,

节省本来就缺乏的高性能增塑剂用量
,

优

化成本 /效能比
。
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